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Ahrweiler, Landvilla D14

MODALBESTAND

Abb. D14-
Kartierung und grafi-
sche Darstellung des

Modalbestands.

KATALOG - DÜNNSCHLIFFAUSWERTUNG DÜNNSCHLIFF NR.
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Mülheim-Kärlich, Badeanlage D23

MODALBESTAND

Abb. D23-
Kartierung und grafi-
sche Darstellung des

Modalbestands.

KATALOG - DÜNNSCHLIFFAUSWERTUNG DÜNNSCHLIFF NR.
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Üxheim, Badeanlage D24

MODALBESTAND

Abb. D24-
Kartierung und grafi-
sche Darstellung des

Modalbestands.
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Messkirch, Badeanlage D29

Abb. D29-
Kartierung und grafi-
sche Darstellung des

Modalbestands.

KATALOG - DÜNNSCHLIFFAUSWERTUNG DÜNNSCHLIFF NR.

MODALBESTAND
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N 1
Ahrweiler, Römervilla,

Opferdiener,
Probe A-O-5

Die transparenten 0,5-3mm großen
Griese wurden aus der Bindemittelmatrix
isoliert und mit verdünnter Salzsäure von

den Bindemittelresten gereinigt.
Anschließend erfolgte imRathgen-Instiut

Berlin die XRD-Messung, 04.02.2004.
Ergebnis:

Reiner Calcitgries

N 2
Trier, Gilbertstrasse,

Probe TG-1
Die transparenten 0,5-3mm großen Griese
wurden aus der Bindemittelmatrix isoliert
und mit verdünnter Salzsäure von den

Bindemittelresten gereinigt.
Anschließend erfolgte imRathgen-Instiut

Berlin die XRD-Messung, 04.02.2004.
Ergebnis:

Reiner Calcitgries

N 3
Xanten, Insula 19,

Adler-Giganten-Wand
Probe X-19-12

Die transparenten 0,5-3mm großen
Griese wurden aus der Bindemittelmatrix
isoliert und mit verdünnter Salzsäure von

den Bindemittelresten gereinigt.
Anschließend erfolgte imRathgen-Instiut

Berlin die XRD-Messung, 04.02.2004.
Ergebnis:

Reiner Calcitgries
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N 4
Ahrweiler, Römervilla,

Opferdiener,
Probe A-O-13b

Rote Pigmentschicht aus rotem
Spiegelfeld,

nur die Pigmentschicht abgeschabt,
damit der Untergrund nicht

mitgemessen wird.
XRD-Messung, Rathgen-Institut-Berlin,

11.02.2004.
Ergebnis:

Interpretiert werden konnte Calcite
und Hydrohematite - ein Hematite was

Wasser eingelagert hat.

N 5
Ahrweiler, Römervilla

Opferdiener,
Probe A-O-14a

Vergrauter Konturstrich,
nur die Pigmentschicht abgeschabt,

damit der Untergrund nicht
mitgemessen wird.

XRD-Messung, Rathgen-Institut-Berlin,
11.02.2004.
Ergebnis:

Schwierige Interpretation, sicher
gefunden wurde nur der Calcite.

Es liegen grauschwarze
Bestandteile vor, die für die graue

Verfärbung verantwortlich sein
könnten. Diese müssten extra

isoliert werden und noch
einmal gemessen werden.
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N 8
Mülheim-Kärlich, Badeanlage,

Kaltbad,
Probe Mk-2b

Blaue Pigmentkörner aus dem blauen
Hintergrund, isoliert und mit Aceton

gereinigt.
XRD-Messung, Rathgen-Institut-Berlin,

11.02.2004.
Ergebnis:

Interpretiert werden konnte Quarz
und Calcium-Kupfer-Silikat,

d.h. Ägyptischblau.

N 7
Ahrweiler, Römervilla

Opferdiener,
Probe A-O-16

Gelbe Verfärbung im roten Spiegel, nur die
Pigmentschicht abgeschabt, damit der
Untergrund nicht mitgemessen wird.

XRD-Messung, Rathgen-Institut-Berlin,
11.02.2004.
Ergebnis:

Interpretiert werden konnte Calcite,
Hydrohematite und Muskovite.
Es bleiben unbenannte Peaks.

N 6
Ahrweiler, Römervilla

Opferdiener,
Probe A-O-15a

Ockerfarbenes Band, nur die Pigment-
schicht abgeschabt, damit der Unter-

grund nicht mitgemessen wird.
XRD-Messung, Rathgen-Institut-Berlin,

11.02.2004.
Ergebnis:

Interpretiert werden konnte Calcite,
Muskovit in zwei verschiedenen

Ausprägungen,
darüber hinaus Goethit und Kaolinit.

Vier Peaks bleiben zur Zeit unbenannt.
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N 10
Nehren II, Grabanlage,

Probe N-II-2c1
Aus der grünen Pigmentschicht wurden

nur die grünen Pigmentknollen isoliert und
zermörsert. Anschließend mit HCl 32%
versetzt, der Kalk ist unter Schäumen

herausgelöst worden. Mit H2OundAceton
nachgespült und über

einem Tassenwärmer eingedampft.
XRD-Messung, Rathgen-Institut-Berlin,

03.02.2004.
Ergebnis:
Celadonite

N 11
Nehren II, Grabanlage,

Probe N-II-3b
Aus der blauen Pigmentschicht wurden

nur die blauen Pigmentkörner isoliert und
mit verdünnter Essigsäure die Kalkmatrix

angelöst und zumTeil herausgelöst.
XRD-Messung, Rathgen-Institut-Berlin,

12.02.2004.
Ergebnis:

Gemessen wurde Calcium und Kupfer,
d.h. Ägyptischblau.

N 9
Trier,Gilbertstraße,

Probe TG-2b
Aus der blauen Pigmentschicht wurden

nur die blauen Pigmentkörner
isoliert und mit verdünnter Essigsäure

die Kalkmatrix angelöst.
XRD-Messung,Rathgen-Institut-Berlin,

11.02.2004.
Ergebnis:

Interpretiert werden konnte Calcium
und Kupfer, d.h. Ägyptischblau.

Die Malerei war mit einer wachsigen
Substanz behandelt worden.
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N 14
Ahrweiler, Opferdiener,

Probe A-O-15
Ockerfarbenes Band

RFA-Messung, Rathgen-
Institut-Berlin, 09.02.2004.

Ergebnis:
Interpretiert werden

konnte das Vorhanden sein
von viel Kupfer und

Calcium.

N 13
Ahrweiler, Opferdiener,

Probe A-O-14
Vergrauter Konturstrich

RFA-Messung, Rathgen-
Institut-Berlin, 09.02.2004.

Ergebnis:
Kein Blei enthalten,

das vergraute Pigment
muss isoliert werden,

damit der rote Untergrund
nicht mitgemessen wird.

N 12
Ahrweiler, Opferdiener,

Probe A-O-13
Pigmente aus dem roten

Spiegel abgeschabt und im
Vakuum gemessen, da auch
derMagnesiumanteil erfasst

werden sollte.
RFA-Messung, Rathgen-
Institut-Berlin, 09.02.2004.

Ergebnis:
Gefunden wurde viel

Calcium und viel Eisen,
was für einen roten Ocker

spricht. Ferner etwas
Schwefel, etwas Chlor,

wenig Magnesium.
Der Magnesiumanteil ist so

gering, dass nicht davon
ausgegangen werden

kann, dass
Dolomitkalkt benutzt

wurde.
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N 15
Nehren II, Grabanlage,

Probe N II-3
Blaupigment auf weißer

Putzoberfläche.
Generelle RFA-Messung in Luft

ohne Plexiglasring,
Rathgen-Institut-Berlin,

09.02.2004.
Ergebnis:

Interpretiert werden kann
das Kupfer enthalten ist.

N 16
Mülheim-Kärlich,

Badeanlage, Kaltbad,
Probe Mk-1c

Die violette Schicht aus dem
Dekorband wurde isoliert, mit

Aceton gereinigt. Anschließend
mit Essigsäure 98% und dest.

H2Ogereinigt.
RFA-Messung,

Rathgen-Institut-Berlin,
11.02.2004.
Ergebnis:

Interpretiert werden konnte
Calcite und Kupfer.

N 17
Mülheim-Kärlich,

Badeanlage, Kaltbad
Probe Mk-1c
Violette Schicht
RFA-Messung,

Rathgen-Institut-Berlin,
09.02.2004.
Ergebnis:

Es sind Calcium, Kupfer und
Eisen gefunden

worden.
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N 18
Nehren II, Grabanlage

Probe N II-3a
Blaupigment auf weißer

Putzoberfläche.
Generelle RFA-Messung in Luft

mit Plexiglasring,
Rathgen-Institut-Berlin,

09.02.2004.
Ergebnis:

Interpretiert werden kann
das Kupfer enthalten ist.

N 20
Nehren II, Grabanlage

Probe N II-5
Braunpigment auf weißer

Putzoberfläche.
RFA-Messung,

Rathgen-Institut -Berlin,
09.02.2004.
Ergebnis:

Interpretiert werden kann
viel Calcium, viel Eisen,

etwas Magnesium - es han-
delt sich vermutlich um ein

Eisenoxidpigment.

N 19
Nehren II, Grabanlage

Probe N II-4
Kräftiggrüne Pigmentschicht,

RFA-Messung,
Rathgen-Institut -Berlin,

09.02.2004.
Ergebnis:

Interpretiert werden kann
Grüne Erde, weil viel Eisen
und Calcium enthalten ist,

sehr geringe Mengen an Mn,
Ti, Cu, Sr - diese können

aber auch aus dem
Untergrund stammen.
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N 21
Ahrweiler,

Vergleichende Messung von
Pigmenten aus dem gelben Band, der

gelben Verfärbung und dem
rotenSpiegel.

FT-IR-Messung, Rathgen-Institut -Berlin,
10.02.2004.

Messung mit KBr 1,5mg direkt.
Die gelbe Verfärbung ist sehr inhomogen
zusammengesetzt, gemessen wurde in
einem gelben Bereich. Bei 3400-3365nm

zeigt sich ein Peak für eingelagertes
Wasser. Dieses Wasser ist in der roten
Spiegelfläche deutlich geringer, genauso

wie in dem gelben Band.
Ergebnis:

Interpretiert werden kann, dass die
gelbe Verfärbung des roten Spiegels
mehr Wasser eingelagert hat als die

nicht verfärben Bereiche.

N 22
Ahrweiler,

Vergleichende Messung von
Pigmenten aus dem gelben Band, der

gelben Verfärbung und dem
rotenSpiegel.

FT-IR- Messung, Rathgen-Institut -Berlin,
10.02.2004.

Es wurde eine Messung von Marmor als
Vergleich beigefügt, um die ungeklärten

Peaks abzudecken.
Ergebnis:

In den Messungen tritt ein Material
auf, was marmorähnlich ist - evt.

Calcitgries Beimengungen.

N 23
Ahrweiler,

Vergleichende Messung von
Pigmenten aus der gelben

Verfärbung und dem rotenSpiegel.
FT-IR-Messung, Rathgen-Institut -Berlin,

10.02.2004.
Der Verlauf der Kurven ist sehr ähnlich.

Ergebnis:
Die deutliche Ausprägung für

Wasser in der Verfärbung könnte die
Ursache der Gelbfärbung sein.
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N 25
Ahrweiler,

Vergleichende Messung von
Pigmenten aus dem roten Spiegel

von Ahrweiler und von einer Malerei
aus Köln, Domgrabung.

FT-IR-Messung, Rathgen-Institut-Berlin,
10.02.2004 imVergleich mit
Messungen vom 06.07.2000

(Popha-Behnert 2001).
Ergebnis:

Die beiden roten Ocker sind extrem
übereinstimmend.

N 26
Ahrweiler,

Vergleichende Messung von
Wasserextrakten von den

Pigmentschichten:
Rot - Xanten 19, Violett - Xanten 19

und Rot - Trier, Gilbertstr.
FT-IR-Messung, Rathgen-Institut-Berlin,

10.02.2004.
Ergebnis:

Keine deutliche Identifizierung
möglich.

N 24
Ahrweiler,

Vergleichende Messung von
Pigmenten aus dem gelben Band,
der gelben Verfärbung und dem

rotenSpiegel.
FT-IR-Messung, Rathgen-Institut-Berlin,

10.02.2004.
Messung direkt ohne KBr.

Die für Ocker entscheidenden Bereiche
zwischen 500 und 400nm sind nicht

erfaßt.
Ergebnis:

Interpretiert werden kann, dass die
gelbe Verfärbung des roten Spiegels
mehr Wasser eingelagert hat als die

nicht verfärben Bereiche.
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N 27
Ahrweiler, Raum 1, Rot,

Probe-Anschliff, A-R1-P1
Bestimmung des Rotpigments

REM-EDS-Messung,
Fachhochschule Köln,

12.12.2006.
Ergebnis:

Roter Ocker

N 28
Ahrweiler, Raum 15,

Grün-Phase 1,
Probe-Anschliff, A-R15-P1

Bestimmung des Grünpigments
REM-EDS-Messung,

Fachhochschule Köln ,
12.12.2006.
Ergebnis:

Grüne Erde

N 29
Ahrweiler, Raum 15,

Grün-Phase 2,
Probe-Anschliff, A-R15-P6

Bestimmung des
Grünpigments, Matrix
REM-EDS- Messung,
Fachhochschule Köln,

12.12.2006.
Ergebnis:

Grüne Erde
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N 30
Ahrweiler, Raum 15,

Grün-Phase 2,
Probe-Anschliff, A-R15-P6a

Bestimmung des
Grünpigments, Farbknolle

REM-EDS-Messung,
Fachhochschule Köln,

12.12.2006.
Ergebnis:

Grüne Erde

N 31
Ahrweiler, Raum 15,

Grün-Phase 3,
Probe-Anschliff, A-R15-P7

Bestimmung des Grünpigments
REM-EDS-Messung,

Fachhochschule Köln,
12.12.2006.
Ergebnis:

Grüne Erde

N 32
Trier, Basilika, Vorgängerbau

Probe-Anschliff, T-B-1
Bestimmung des Rotpigments

REM-EDS-Messung,
Fachhochschule Köln,

12.12.2006.
Ergebnis:

Roter Ocker
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N 33
Ahrweiler, Raum 15,
Grün/Rot-Phase 3,

Probe-Anschliff, A-R15-P7
Bestimmung der roten

Farbknolle innerhalb der
grünen Malschicht
REM-EDS-Messung,

Fachhochschule Köln,
12.12.2006.
Ergebnis:

Roter Ocker

N 34
Ahrweiler, Raum 15,

Pigmentumwandlung von Grün
zu Gelb,

Probe-Anschliff, A-R15-P8
Bestimmung der grünlichen

Malschicht
REM-EDS-Messung,

Fachhochschule Köln,
12.12.2006.
Ergebnis:

Grüne Erde

N 35
Ahrweiler, Raum 15,

Pigmentumwandlung von Grün
zu Gelb,

Probe-Anschliff, A-R15-P8
Bestimmung der gelblichen

Malschicht
REM-EDS-Messung,

Fachhochschule Köln,
12.12.2006.
Ergebnis:

Die Elemente Na, S und Cl
treten hinzu.
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N 36
Ahrweiler, Raum 15,

Rot-Phase 1,
Probe-Anschliff, A-R15-P10

Bestimmung der roten
Malschicht

REM-EDS-Messung,
Fachhochschule Köln,

12.12.2006.
Ergebnis:

Roter Ocker

N 37
Ahrweiler, Raum 15,

Rot-Phase 3,
Probe-Anschliff, A-R15-P9

Bestimmung der roten
Malschicht

REM-EDS-Messung,
Fachhochschule Köln,

12.12.2006.
Ergebnis:

Roter Ocker

N 38
Trier, Gilbertstrasse,

Grüne Untermalung, darüber
Blaue Malschicht

Probe-Anschliff, T-G-P2-A1
Bestimmung der blauen

Malschicht
REM-EDS-Messung,

Fachhochschule Köln,
12.12.2006.
Ergebnis:

Ägyptischblau
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N 39
Trier, Gilbertstrasse,

Grüne Untermalung, darüber
blaue Malschicht,

Probe-Anschliff, T-G-P2-A1
Bestimmung der grünen

Untermalung
REM-EDS-Messung,

Fachhochschule Köln,
12.12.2006.
Ergebnis:

Grüne Erde

N 40
Schwangau, Bad, Tepidarium,
Decke, grüne Weinranke auf

weißer Feinschicht,
Probe-Anschliff, S12-A1
Bestimmung der grünen

Malschicht
REM-EDS-Messung,

Fachhochschule Köln,
12.12.2006.
Ergebnis:

Grüne Erde

N 41
Schwangau, Bad, Frigidarium,

Vorraum, gelborange
Farbschicht auf weißer

Feinschicht,
Probe-Anschliff, S10-A1
Bestimmung der gelben

Malschicht
REM-EDS-Messung,

Fachhochschule Köln,
12.12.2006.
Ergebnis:

Gelber und roter Ocker
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N 42
Schwangau, Bad, Tepidarium,

Decke, blaue Farbschicht,
Probe-Anschliff, S1-A1

Bestimmung der blauen
Malschicht

REM-EDS-Messung,
Fachhochschule Köln,

12.12.2006.
Ergebnis:

Ägyptischblau

N 43
Ahrweiler, Raum 15, Phase 1,

grüne Farbschicht ,
Kompaktprobe- R15-P6
Bestimmung der grünen

Malschicht
FT-IR-Messung,

Naturwissenschaftliches Labor
Jägers, Bornheim, 23.12.2006.

Ergebnis:
Celadonit

N 44
Ahrweiler, Raum 15, Phase 2

und Raum 20, Phase 2,
grüne Farbschichten

Kompaktproben-R15-P7,
-R20-P4

Bestimmung der grünen
Malschichten

FT-IR-Messung,
Naturwissenschaftliches Labor
Jägers, Bornheim, 23.12.2006.

Ergebnis:
Celadonit
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N 47
Ahrweiler, Raum 15/ Phase 2

und Raum 20/ Phase 2,
Trier, Gilbertstrasse,
grüne Farbschichten

Kompaktproben- R15-P7,
-R20-P4,

Schabprobe TG-010
Bestimmung der grünen

Malschicht
FT-IR-Messung,

Naturwissenschaftliches Labor
Jägers, Bornheim, 23.12.2006.

Ergebnis:
Celadonit

N 45
Schwangau, Haus 2, Raum 7,

grüne Farbschichten,
Kompaktprobe-S6

Bestimmung der grünen
Malschicht

FT-IR-Messung,
Naturwissenschaftliches Labor
Jägers, Bornheim, 23.12.2006.

Ergebnis:
Celadonit

N 46
Trier, Gilbertstrasse, grüne

Untermalung,
Kompaktprobe-TG-010

Bestimmung der grünen
Malschicht

FT-IR-Messung,
Naturwissenschaftliches Labor
Jägers, Bornheim, 23.12.2006.

Ergebnis:
Celadonit
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N 48
Messkirch, Badeanlage, Venus,

Fragment A
Bestimmung des Rotpigments

VIS-Messung,
Fachhochschule Köln,

Restaurierung und Konservierung
von Schriftgut, 07.12.2006.

Ergebnis:
Rotocker mit geringen gelben

und braunen Anteilen

N 49
Nehren II, Grabkammer,

Fragment 4
Bestimmung des Rotpigments

VIS-Messung,
Fachhochschule Köln,

Restaurierung und Konservierung
von Schriftgut, 07.12.2006.

Ergebnis:
Rotocker mit gelben und
orangefarbenen Anteilen

N 50
Grenzach, Badeanlage,

Fragment 1
Bestimmung des Rotpigments

VIS-Messung,
Fachhochschule Köln,

Restaurierung und Konservierung
von Schriftgut, 07.12.2006.

Ergebnis:
Rotocker, Hämatit mit

geringfügigen Anteilen von
braunem Ocker
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N 51
Trier, Gilbertstrasse, Stadtvilla,

Fragment c
Bestimmung der grünen

Untermalung
VIS-Messung,

Fachhochschule Köln,
Restaurierung und Konservierung

von Schriftgut, 07.12.2006.
Ergebnis:

Grüne Erde

N 52
Trier, Gilbertstrasse, Stadtvilla,

Fragment c
Bestimmung der grünen

Untermalung unter gelbem
Ocker

VIS-Messung,
Fachhochschule Köln,

Restaurierung und Konservierung
von Schriftgut, 07.12.2006.

Ergebnis:
Grüne Erde, Gelbocker

N 53
Messkirch, Badeanlage, Venus,

Fragment B
Bestimmung des

Grünpigments
VIS-Messung,

Fachhochschule Köln,
Restaurierung und Konservierung

von Schriftgut, 07.12.2006.
Ergebnis:

Grüne Erde
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N 54
Messkirch, Badeanlage, Venus,

Fragment C
Bestimmung des Blaupigments

VIS-Messung,
Fachhochschule Köln,

Restaurierung und Konservierung
von Schriftgut, 07.12.2006.

Ergebnis:
Ägyptischblau in Mischung mit

einem weiteren,
nicht identifizierten Farbstoff

N 55
Trier, Gilbertstrasse, Stadtvilla

Fragment f
Bestimmung des Blaupigments

auf grüner Untermalung
VIS-Messung,

Fachhochschule Köln,
Restaurierung und Konservierung

von Schriftgut, 07.12.2006.
Ergebnis:

Ägyptischblau und grüne Erde

N 56
Grenzach, Badeanlage, Venus,

Fragment 1
Bestimmung des Blaupigments

VIS-Messung,
Fachhochschule Köln,

Restaurierung und Konservierung
von Schriftgut, 07.12.2006.

Ergebnis:
Ägyptischblau und ein bisher

nicht identifizierter, vermutlich
roter Farbstoff
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N 57
Ahrweiler, Opferdiener,

Probe-M10-Kalkgalle
Bestimmung des Bindemittels

REM-EDS-Messung,
Fachhochschule Köln,

09.05.2006.
Ergebnis:
Weisskalk

N 58
Ahrweiler, Opferdiener,

Probe-M13-Bindemittelmatrix
Bestimmung des Bindemittels

REM-EDS-Messung,
Fachhochschule Köln,

09.05.2006.
Ergebnis:
Weisskalk

N 59
Igel, Grabkammer,

Probe-M6-Bindemittelmatrix
Bestimmung des Bindemittels

REM-EDS-Messung,
Fachhochschule Köln,

09.05.2006.
Ergebnis:

Dolomitkalk
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N 60
Messkirch, Badeanlage,
Probe-M15a-Kalkgalle

Bestimmung des Bindemittels
REM-EDS-Messung,

Fachhochschule Köln,
09.05.2006.
Ergebnis:
Weisskalk

N 61
Messkirch, Badeanlage,

Probe-M15b-Bindemittelmatrix
Bestimmung des Bindemittels

REM-EDS-Messung,
Fachhochschule Köln,

09.05.2006.
Ergebnis:
Weisskalk

N 62
Mülheim-Kärlich, Badeanlage,

Probe-M14-Kalkgalle,
Bestimmung des Bindemittels,

REM-EDS-Messung,
Fachhochschule Köln,

09.05.2006.
Ergebnis:

Dolomitkalk
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N 63
Nehren II, Grabanlage,

Probe-M8-Bindemittelmatrix
Bestimmung des Bindemittels

REM-EDS-Messung,
Fachhochschule Köln,

09.05.2006.
Ergebnis:

Dolomitkalk

N 64
Nehren II, Grabanlage,

Probe-M5-Bindemittelmatrix
Bestimmung des Bindemittels

REM-EDS-Messung,
Fachhochschule Köln,

09.05.2006.
Ergebnis:

Dolomitkalk

N 65
Trier, Reichartsberg,

Grabanlage,
Probe-M4-Bindemittelmatrix

Bestimmung des Bindemittels,
REM-EDS-Messung,

Fachhochschule Köln,
09.05.2006.
Ergebnis:

Dolomitkalk
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N 66
Schwangau, Badeanlage

Probe-M1a-Bindemittelmatrix,
Deckenmalerei

Bestimmung des Bindemittels
REM-EDS-Messung,

Fachhochschule Köln,
09.05.2006.
Ergebnis:
Weisskalk

N 67
Schwangau, Badeanlage

Probe-M1b-Bindemittelmatrix,
Wandmalerei

Bestimmung des Bindemittels
REM-EDS-Messung,

Fachhochschule Köln,
09.05.2006.
Ergebnis:
Weisskalk

N 68
Trier, Basilikavorgängerbau,
Probe-M9b-Bindemittelmatrix
Bestimmung des Bindemittels

REM-EDS-Messung,
Fachhochschule Köln,

09.05.2006.
Ergebnis:

Dolomitkalk
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N 69
Trier, Basilikavorgängerbau,

Probe-M9-Kalkgalle
Bestimmung des Bindemittels

REM-EDS-Messung,
Fachhochschule Köln,

09.05.2006.
Ergebnis:

Dolomitkalk

N 70
Trier, Gilbertstrasse,

Probe-M11a-Kalkgalle,
Oberputz, Deckenmalerei

Bestimmung des Bindemittels
REM-EDS-Messung,

Fachhochschule Köln,
09.05.2006.
Ergebnis:

Dolomitkalk

N 71
Trier, Gilbertstrasse,

Probe-M11b-Kalkgalle,
Unterputz, Deckenmalerei

Bestimmung des Bindemittels
REM-EDS-Messung,

Fachhochschule Köln,
09.05.2006.
Ergebnis:

Dolomitkalk
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N 72
Trier, Gilbertstrasse,

Probe-M12-Bindemittel,
Oberputz, Wandmalerei

Bestimmung des Bindemittels
REM-EDS-Messung,

Fachhochschule Köln,
09.05.2006.
Ergebnis:

Dolomitkalk

N 73
Xanten 19,

Adler-Giganten-Wand,
Probe-M2b-Kalkgalle,

Unterputz,
Bestimmung des Bindemittels

REM-EDS-Messung,
Fachhochschule Köln,

09.05.2006.
Ergebnis:
Weisskalk

N 74
Xanten 19,

Adler-Giganten-Wand,
Probe-M2-Bindemittelmatrix,

Oberputz,
Bestimmung des Bindemittels

REM-EDS-Messung,
Fachhochschule Köln,

09.05.2006.
Ergebnis:
Weisskalk
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N 76
Trier, Westfriedhof, Grabanlage,

Probe-M7-Kalkgalle,
Bestimmung des Bindemittels

REM-EDS-Messung,
Fachhochschule Köln,

09.05.2006.
Ergebnis:

Dolomitkalk

N 77
Üxheim, Badeanlage
Probe-M16-Kalkgalle,

Bestimmung des Bindemittels
REM-EDS-Messung,

Fachhochschule Köln,
09.05.2006.
Ergebnis:
Weisskalk

N 75
Xanten 19, Kompartiment 59,

Probe-M3-Kalkgalle,
Unterputz,

Bestimmung des Bindemittels
REM-EDS-Messung,

Fachhochschule Köln,
09.05.2006.
Ergebnis:
Weisskalk
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N 78
Ahrweiler, Raum 5,

Dünnschliff D14, Messung A
Messung von opaken

Bereichen in der Feinschicht
REM-EDS-Messung,

Fachhochschule Köln,
24.05.2006.
Ergebnis:

Kalkmatrix ausWeisskalk

N 79
Ahrweiler, Raum 5,

Dünnschliff D14, Messung B,
Messung von opaken

Bereichen in der Feinschicht
REM-EDS-Messung,

Fachhochschule Köln,
24.05.2006.
Ergebnis:

Kalkmatrix ausWeisskalk

N 80
Ahrweiler, Raum 5,

Dünnschliff D14, Messung C,
Messung von opaken

Bereichen in der Feinschicht
REM-EDS-Messung,

Fachhochschule Köln,
24.05.2006.
Ergebnis:

Kalkmatrix ausWeisskalk
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N 81
Grenzach, Badeanlage,
Probe-G-1, Messung A,

Feinschicht,
Bestimmung des Bindemittels

REM-EDS-Messung,
Fachhochschule Köln,

12.01.2007.
Ergebnis:

Kalkmatrix ausWeisskalk

N 82
Grenzach, Badeanlage,
Probe-G-2, Messung B,
Kalkgalle im Oberputz,

Bestimmung des Bindemittels
REM-EDS-Messung,

Fachhochschule Köln,
12.01.2007.
Ergebnis:

Kalkmatrix ausWeisskalk

N 83
Köln, Kaygasse, Stadthaus,

Probe-K-1, Messung A,
Feinschicht,

Bestimmung des Bindemittels
REM-EDS-Messung,

Fachhochschule Köln,
12.01.2007.
Ergebnis:

Kalkmatrix ausWeisskalk
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N 84
Köln, Kaygasse, Stadthaus,

Probe-K-2, Messung B,
Kalkgalle aus dem Oberputz,
Bestimmung des Bindemittels

REM-EDS-Messung,
Fachhochschule Köln,

12.01.2007.
Ergebnis:

Kalkmatrix ausWeisskalk

N 85
Schwangau, Badeanlage,

Deckenmalerei,
Probe-M1-1, 1

OrganischeAuszüge,
Extraktion mit Chloroform

FT-IR-Messung,
Labor Drewello & Weissmann,

Bamberg, Juni 2006.
Ergebnis:

Kunstharze in Form von
Festigungsmitteln dominieren

die Probe.

N 86
Schwangau, Badeanlage,

Deckenmalerei,
Probe-M1-1, 2

OrganischeAuszüge,
Extraktion mit Chloroform

FT-IR-Messung,
Labor Drewello & Weissmann,

Bamberg, Juni 2006.
Ergebnis:

Organische Zusätze enthaltend,
evt. Naturharz (Gummiharz, evt.
Gummi sagapetum, Eukalyptus)
oder degeneriertes Protein wie

Leim oder Casein.

Nicole Riedl
PROVINZIALRÖMISCHEWANDMALEREI IN DEUTSCHLAND

KATALOG - Nat. Untersuchungen, REM-EDS, FT-IR, Bindemittel, Datenblatt 4.4 - 10



N 87
Xanten, Insula 19,

Adler-Giganten-Wand,
Wandmalerei,

Probe-M2
OrganischeAuszüge,

Extraktion mit Chloroform
FT-IR-Messung,

Labor Drewello & Weissmann,
Bamberg, Juni 2006.

Ergebnis:
Organische Zusätze sind
überlagert von modernen

Festigungsmitteln
(Siliconemulison),

evt. Netzmittel Oleylamin.

N 88
Xanten, Insula 19,

Kompartiment 59, Wandmalerei,
Probe-M3

OrganischeAuszüge,
Extraktion mit Chloroform

FT-IR-Messung,
Labor Drewello & Weissmann,

Bamberg, Juni 2006.
Ergebnis:

Ölige Komponenten
enthaltend.

N 89
Xanten, Insula 19,

Kompartiment 59, Wandmalerei,
Probe-M3-1

OrganischeAuszüge,
Extraktion mit Chloroform

FT-IR-Messung,
Labor Drewello & Weissmann,

Bamberg, Juni 2006.
Ergebnis:

In der Probe sind organische
Zusätze enthalten,

evt. degenerierte Proteine wie
Leim oder Casein.
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N 90
Trier, Reichartsberg,

Grabkammer,
Wandmalerei,
Probe-M4-1

OrganischeAuszüge,
Extraktion mit Chloroform

FT-IR-Messung,
Labor Drewello & Weissmann,

Bamberg, Juni 2006.
Ergebnis:

Moderne Festigungsmittel
dominieren die Probe:
Wachs und Polystyrol

N 91
Nehren, Grabkammer I,

Wandmalerei
Probe-M5

OrganischeAuszüge,
Extraktion mit Chloroform

FT-IR-Messung,
Labor Drewello & Weissmann,

Bamberg, Juni 2006.
Ergebnis:

Organische Zusätze sind
enthalten:

Proteine und Öl, evt.
Ölharzmischung.

N 92
Igel, Grabkammer,

Wandmalerei,
Probe-M6

OrganischeAuszüge,
Extraktion mit Chloroform

FT-IR-Messung,
Labor Drewello & Weissmann,

Bamberg, Juni 2006.
Ergebnis:

Organische Zusätze sind
enthalten:

Proteine und Öl,
sekundär entstandene

Gipskruste.
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N 93
Trier, Westfriedhof,

Grabkammer,
Wandmalerei,

Probe-M7
OrganischeAuszüge,

Extraktion mit Chloroform
FT-IR-Messung,

Labor Drewello & Weissmann,
Bamberg, Juni 2006.

Ergebnis:
Organische Zusätze sind

enthalten:
degenerierte Proteine

und Öle.

N 94
Nehren, Grabkammer II,

Wandmalerei,
Probe-M8

OrganischeAuszüge,
Extraktion mit Chloroform

FT-IR-Messung,
Labor Drewello & Weissmann,

Bamberg, Juni 2006.
Ergebnis:

Organische Zusätze sind
enthalten:

degenerierte Proteine und
Öle, Spuren von Cellulose

vermutlich durch die Lagerung
in Papier hervorgerufen.

N 95
Trier, Basilika, Vorgängerbau,
Grabung 1952, Wandmalerei,

Probe-M9
OrganischeAuszüge,

Extraktion mit Chloroform
FT-IR-Messung,

Labor Drewello & Weissmann,
Bamberg, Juni 2006.

Ergebnis:
Moderne Festigungsmittel

(Wachs) überlagern alle
anderen Zusätze.
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N 96
Ahrweiler, Römervilla,

Opferdienerwand,
Wandmalerei,

Probe-M10
OrganischeAuszüge,

Extraktion mit Chloroform
FT-IR-Messung,

Labor Drewello & Weissmann,
Bamberg, Juni 2006.

Ergebnis:
Moderne Festigungsmittel
(Mowilith) überlagern alle

anderen Zusätze.

N 97
Trier, Gilbertstrasse,

Stadthaus,
Deckenmalerei,
Wandmalerei,

Probe-M11, M12
OrganischeAuszüge,

Extraktion mit Chloroform
FT-IR-Messung,

Labor Drewello & Weissmann,
Bamberg, Juni 2006.

Ergebnis:
Moderne Festigungsmittel

(Wachs) überlagern alle
anderen Zusätze sowohl im

Decken- als auch im Wandputz.

N 98
Ahrweiler, Römervilla, Raum 5,

Korridor,
Wandmalerei,

Probe-M13
OrganischeAuszüge,

Extraktion mit Chloroform
FT-IR-Messung,

Labor Drewello & Weissmann,
Bamberg, Juni 2006.

Ergebnis:
Moderne Festigungsmittel
(Mowilith) überlagern alle

anderen Zusätze.
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N 99
Mülheim-Kärlich, Badeanlage,

Venus,
Wandmalerei,

Probe-M14
OrganischeAuszüge,

Extraktion mit Chloroform
FT-IR-Messung,

Labor Drewello & Weissmann,
Bamberg, Juni 2006.

Ergebnis:
Moderne Festigungsmittel

(Alkydharz gemischt mit
Bienenwachs) überlagern alle

anderen Zusätze.

N 100
Messkirch, Badeanlage,

Venus,
Wandmalerei,

Probe-M15
OrganischeAuszüge,

Extraktion mit Chloroform
FT-IR-Messung,

Labor Drewello & Weissmann,
Bamberg, Juni 2006.

Ergebnis:
Organische Zusätze enthaltend,

evt. Öl-Harzmischung, evt.
Kolophonium.

N 101
Üxheim, Badeanlage,

Venus,
Wandmalerei,

Probe-M16
OrganischeAuszüge,

Extraktion mit Chloroform
FT-IR-Messung,

Labor Drewello & Weissmann,
Bamberg, Juni 2006.

Ergebnis:
Organische Zusätze enthaltend,

verseifte Öle.
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