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Die Dicher der Kirchenbauten auf dem Domberg im Wandel der Zeiten
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Die Dicher der Kirchenbauten auf dem Domberg

im Wandel der Zeiten

Fiir einen Uberblick iiber die Entwick-
lung vom Dach der Kapelle der Burg
Babenberh bis hin zur heutigen Ansicht
des Domes sind neben den Ausstel-
lungstitel gebenden ,kleinen Funden®
die Hinweise aus schriftlichen Quellen
und bauforscherischen Untersuchun-
gen unabdingbar. Dabei schwankt die
Bedeutung dieser Quellengattungen fiir
die Betrachtung der verschiedenen Di-
cher deutlich.

Das Dach der Burgkapelle

der Babenberger

Auf die Art der Dachdeckung des ersten
Kirchenbaus im Bereich des heutigen
Doms, die frithmittelalterliche Kapelle
der Burg Babenberh, gibt es bisher we-
der von historischer noch von archiolo-
gischer Seite Hinweise.

Moglich wire beispielsweise eine De-
ckung mit Holzschindeln. Ein Hinweis
darauf kénnen Schindelnigel im Fund-
material sein, wie bei manchen hoch-
und spitmittelalterlichen Burgen Mit-
telfrankens (Bedal/May 2002, 209). Zur
Schindelherstellung wurde bevorzugt
das Kernholz von langsam wachsenden
und im Winter gefillten Baumen ver-
wendet. Von den abgelingten Stimmen
wurde das Splintholz entfernt und aus
dem Kernholz die Schindeln gespalten
(Leonhardt 2011, 29).

Diese Art der Dachdeckung, die je nach
Holzart mehrere Jahrzehnte halten
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konnte, wurde gegeniiber der damals
noch vergleichsweise wenig verbreiteten
Ziegeldeckung dadurch bevorteilt, dass
der Rohstoft guinstig verfiigbar war, die
Arbeiten weitgehend im Winter erfol-
gen konnten und wenig technischen
Aufwands bedurften.

Das Dach des ersten Dombaus

Erst fiir den 1012 unter Kaiser Heinrich
II. geweihten, nach dem Brand von
1081 erneuerten und 1185 durch einen
weiteren Brand endgiiltig zerstorten
Dom lassen sich Hinweise auf die
Dachdeckung finden: Aus den Viten zu
Bischof Otto I. aus der Mitte des 12.
Jahrhunderts, der mafdgeblich fur die
Baumafinahmen nach 1081 verantwort-
lich war, geht hervor, dass er den ge-
samten Dom einschliellich der Tiirme
mit Kupfer eindecken liefd. Diese wohl
dem Brandschutz dienende Mafdnahme
wurde frithestens 1129 durchgefiihrt
(Weilandt 2015b, 176£)).

Mit einer grofleren Anzahl kleiner
Buntmetallfragmente, die bei Ausgra-
bungen in der Ostkrypta 1969 gefunden
wurden, glaubte man, die schriftliche
Uberlieferung bestitigt zu wissen (Sage
1993e, 82; Sage 2002a, 108). Allerdings
ist die Interpretation der erst 2014 wie-
der aufgefundenen Fragmente (Wei-
landt 2015b, 177 Anm. 106) als Reste
von Kupferschindeln sehr unsicher -
sie konnten vor allem aufgrund ihrer
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Fragilitit eher Teil eines Beschlagblechs
gewesen sein (siehe Beitrag Lohwasser,
Kleinfunde).

Bei Ausgrabungen in der im Zuge des
Domneubaus nach 1185 verfiillten und
tiberbauten Westkrypta gefundene Dach-
ziegelfragmente (teilpubliziert: Braun
2005, 62; Lohwasser 2012e, 242) konnten
ein Hinweis auf eine zumindest partielle
Hohlziegeldeckung spitestens im fortge-
schrittenen 12. Jahrhundert sein.

Das Fundmaterial

Bei den iiberwiegend als Lesefunde ge-
borgenen Fragmenten handelt es sich
grofitenteils um  halbschalenférmige
Hohlziegel einer sogenannten Monch-
Nonne-Deckung. Diese Form der Zie-
geldeckung variierte in ihrer Ausfiih-
rung iiber die Jahrhunderte hinweg.

Ab dem 11./12. Jahrhundert wurden die
Unterziegel (,Hacken®, spiter auch
,Nonne*“) an einer Nase an der Dachlat-

Abb. 1 Dachziegelfragmente, 1= WK Lese 2-4-3; 2 =
WK Lese 2-4-2 (Montage/Zeichnung N. Lohwasser/
V. Tonino).
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tung aufgehingt und die Stof3fugen mit
den etwas schmaleren Oberziegeln
(,Breis“, spdter auch ,Monch*) {iiber-
deckt (Bedal/May 2002, 198f.; Bender/
Schrader 1999, 53f.).

Zu den Funden zdhlen unter anderem
zwei Exemplare des abdeckenden Ober-
ziegels (Abb. 1) mit den charakteristi-
schen, aus der Ziegelmasse geformten
Nasen im oberen Drittel des Ziegels,
auf denen sich die dariiber liegenden
Oberziegel abstiitzen konnten. Die Gro-
3e dieser wohl siidlich Frankens weni-
ger verbreiteten ,Hocker verringerte
sich bis in die Frithe Neuzeit deutlich
(Bedal/May 2002, 200f.).

Diese Nasen sind auch als einzelne
Fragmente im Fundspektrum vorhan-
den. Darunter befindet sich auch die
blindig am Ziegelkopf ansetzende Nase
eines Unterziegels (Abb. 2,1), der sonst
im Fundspektrum nicht sicher nach-
weisbar ist.

Es finden sich auch drei Fragmente von
Ziegeln, die sich nicht in das gingige
Formenspektrum einordnen lassen: Ein
wohl sehr breiter, wahrscheinlich zum
Ziegelfufl hin seitlich aufwolbender
Ziegel (Abb. 3,3) diente moglicherweise
einer etwas breiteren Uberdeckung in
grofleren Abstinden verlegter Unterzie-
gel in Traufnihe eines runden Daches,
beispielsweise = tiber  einer  Apsis
(Lohwasser 2020, 6). Zwei weitere Zie-
gel konnten fiir spezielle Dachsituatio-
nen verwendet worden sein, wie dem
Aufeinandertreffen mehrerer Dachfli-
chen. Moglicherweise diente der sehr
breite Ziegel (Abb. 3,1) als Unterziegel,
wihrend das Nagelloch nahe der Falz
des hoch gewdlbten Ziegels (Abb. 3,2)
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auf eine Verwendung als Oberziegel
hinweist (Lohwasser 2020, 6).

Als Sonderform gefertigte Ziegel waren
eher Ausnahme denn Regel (Bender/
Schrader 1999, 181f.).

Zur Herstellung der Ziegel

Anhand verschiedener Hinweise an den
Ziegeln konnen sich einige Herstel-
lungsschritte nachvollziehen lassen.
Nicht unbedingt jeder Ziegelton war
auch fur die Herstellung von Dachzie-
geln geeignet. Die mit verharteten Ton-
klimpchen durchzogene Rohmasse
musste aufwindig vorbereitet werden,
um eine gute und gleichmiflige Form-
barkeit zu gewdhrleisten.

Fiir eine bessere Wasseraufnahmefihig-
keit wurde der Ton ,gewettert, das
heifdt, der sommer- oder winterlichen
Witterung ausgesetzt. Die Volumenin-
derungen beim Quellen und Schwinden
im Sommer oder Gefrieren und Tauen
im Winter fiihrten zu einer Auflocke-
rung des Tones. Anschliefend konnte
er zur Auflosung der Kliimpchen ge-
sumpft, also in Gruben mit dem An-
machwasser gelagert werden. Weitere
mechanische Bearbeitungsschritte wie
das Treten machten den Ton geschmei-
dig und ermdoglichten das Entfernen
storender = Beimengungen (Bender/
Schrader 1999, 92; 100-104).

Die nachfolgenden Arbeitsschritte las-
sen sich gut anhand von Spuren am fer-
tigen Ziegel nachvollziehen: der aufbe-
reitete und durch Zuschlige wie Sand
erginzte (gemagerte) Ton wurde in ei-
nem Streichrahmen zu Tonblittern ge-
formt. Gewebeabdriicke an einigen Zie-
gelfragmenten zeigen, dass dies wohl
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Abb. 2 (oben) Dachziegelfragmente, 1= 55520-1; 2=
WK Lese 5-1; 3= WK Lese 5-3 (Montage/Zeichnung
N. Lohwasser/V. Tonino).
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Abb. 3 (links) Dachziegelfragmente, 1 = WK Lese
5-4 (174); 2= WK Lese 2-4-5; 3 = WK 02827-5
(Montage/Zeichnung N. Lohwasser/V. Tonino).
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auf einer Textilunterlage geschah, um
ein besseres Ablosen zu ermoglichen
(Lohwasser 2020, 6).

Die Tonblitter wurden auf einem ent-
sprechend gewo6lbten und oft besande-
ten Holzmodel zum Hohlziegel ge-
formt. Ob Unter- oder Oberseite der
Ziegel Spuren des nach dem Formen
am Ton anhaftenden und mitgebrann-
ten Sandes aufweisen, gibt den Hin-
weis, ob mit einer negativen oder positi-
ven Form gearbeitet wurde (Ehrhardt
2016, 36£).

Beim nach der ausgiebigen Lufttrock-
nung der Griinlinge erfolgenden Brand
entsteht die Farbe der fertigen Ziegel.
Sie ist mafigeblich von der mineralogi-
schen Zusammensetzung des Tones,
der Brenntemperatur und der Brennat-
mosphire, der Sauerstoffzufuhr wih-
rend des Brandes, abhingig:

Der bei ausreichender Sauerstoftversor-
gung ablaufende oxidierende Brand er-
zeugt bei eisenreichen, kalkarmen To-
nen eher ein typisches Ziegelrot (z.B.
Abb. 2,3), wihrend eisenarme, kalkrei-
che Tone mehr ins Gelbliche reichen
(z.B. Abb. 2,2). Sauerstoffmangel hinge-
gen flihrt zu einer aus dem reduzieren-
den Brand resultierenden Dunkelfir-
bung des Tones (z.B. Abb. 1,2) (Bender/
Schrader 1999, 97).

Die unterschiedliche Firbung der Zie-
gel sowie die in Menge und Stirke deut-
lich variierende Magerung kénnen Hin-
weise darauf sein, dass die Ziegel in ver-
schiedenen Ziegeleien mit Material aus
unterschiedlichen Tongruben herge-
stellt worden sind. Die unterschiedliche
Oberflaichenbehandlung, bei manchen
Ziegeln sind die Fingerspuren sehr viel
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deutlicher sichtbar (z.B. Abb. 2,3) als bei
anderen, ist wohl Folge der individuel-
len Behandlung durch den Handwerker
(Lohwasser 2020, 6).

Der Weg zur heutigen Ansicht

der Dicher

Uber die Jahrhunderte hinweg hatten
die Dicher des nach dem Brand von
1181 errichteten heutigen Domes im-
mer wieder repariert und ersetzt wer-
den miissen. Schiden traten nicht nur
infolge des iiblichen Witterungseinflus-
ses auf, sondern waren auch Folge von
Unwetterereignissen und baulichen
Mingeln: Bezeugt sind beispielsweise
mehrere Blitzschlige fiir das frithe 16.
sowie mehrfach von den Tiirmen herab-
stirzende Metallplatten und Glocken-
schwengel fiir das 17. Jahrhundert (Ru-
derich 2015c, 235; 241).

Die Arbeiten, die oft auch zu Verdnde-
rungen hinsichtlich Hohe und Neigung
der Dicher fiihrten, und damit der
Wandel der Dicher hin zum heutigen
Bild lassen sich vor allem ab dem 16.
Jahrhundert in der schriftlichen Uber-
lieferung mithilfe der ab 1539 bis zur
Auflésung des St. Kunigundenwerkam-
tes 1803 nahezu liickenlos tiberlieferten
Rechnungsbiicher dieser Dombaubhiitte
nachvollziehen (Hans-Schuller 2015,
260f.; Ruderich 2015b, 225). Ergidnzend,
in manchen Fillen auch einzige Quelle,
ist die Untersuchung des Baubefundes
von nicht zu unterschitzender Wichtig-
keit.

Eine der frithesten Umbaumafinahmen
konnte durch dendrochronologische (d)
Untersuchungen 2012 erkannt werden:
Im 14. Jahrhundert, frithestens nach
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1337/38 (d), war das Dachwerk tiber der
Westapsis ersetzt und dabei in Hohe
und Neigung verindert worden. Am Al-
tarhausgiebel sind noch die deutlich
niedriger liegenden, vermortelten An-
schlige des ersten Daches erkennbar
(Eiffing 2015, 614-616). Auch bei Ostap-
sis und Gertrudenkapelle sind noch die
Anschlagkanten verschiedener unter-
schiedlich geneigter Diacher erhalten
(Eifing 2015, 617; Winterfeld 1979b,
183). Nicht nur Hohe und Neigung
wurden immer wieder verdndert, auch
die Art der Dachdeckung wechselte. Da-
bei muss von einem eher uneinheitli-
chen Bild hinsichtlich des verwendeten
Materials ausgegangen werden.

Fiir die Dicher der Apsiden scheint vor-
wiegend Blei verwendet worden zu sein.
Beispielsweise wurde 1510 mutmafilich
die Ostapsis, deren heutiges Dachwerk
teilweise aus eben dieser Zeit stammt
(z. T. 1509/10 (d); EiRing 2015, 617),
mit diesem Material neu eingedeckt
(Ruderich 2015b, 227). 1642/43 wurde
das Dach nach einem Windschaden er-
neuert (Ruderich 2015¢, 236) und
1724/25 neu gedeckt. Das der Westapsis
blieb bis zu den umfangreichen Arbei-
ten an den Dichern in der Mitte des 18.
Jahrhunderts mit Blei gedeckt (Ru-
derich 2015c, 247f).

Weite Teile des Doms diirften aber mit
Ziegeln gedeckt gewesen sein. So wur-
den 1553/54 das Kreuzgangdach mit
eben diesen gedeckt und das Domdach
ausgebessert. Umfangreiche Reparatur-
mafinahmen wenige Jahre spiter zeu-
gen von der Verwendung unterschiedli-
cher Dachziegelarten. So waren 1559
Sepultur und Langhaus mit Hohlzie-
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geln gedeckt worden, wohingegen
1579/80 grofle Mengen Flachziegel an-
geschafft wurden (Ruderich 2015b, 229-
231).

Den Weg zur heutigen Ansicht der Di-
cher wiesen vor allem Mafinahmen des
18. Jahrhunderts: Eingeleitet durch ein
Schadensgutachten von 1743 (Grund
waren Schiden am Dachwerk und am
Mauerwerk der Obergaden, verursacht
vermutlich durch ein zu schweres Zie-
geldach) wurde bis 1747 das Dachwerk
von Mittelschiff, noérdlichem Seiten-
schiff und Querhaus erneuert und statt
mit Ziegeln nun mit Schiefer neu ein-
gedeckt (Eifling 2015, 612; 617; Ruder-
ich 2015c, 247f). Bei dem erwihnten
Ziegeldach diirfte es sich um eine De-
ckung mit ,Moénch und Nonne“ gehan-
delt haben, wie ,Reste in den Dachspu-
ren der Westtiirme“ annehmen lassen
(Winterfeld 1979b, 116).

In den 1750er Jahren wurde dann auch
der Segerer (die Schatzkammer) mit ei-
nem neuen Dachwerk inklusive Dach-
haut aus Schiefer versehen (Eifling
2015, 625; Ruderich 2015c, 248). Das
heute ziegelgedeckte stidliche Seiten-
schift erhielt erst frithestens 1778 ein
neues Dachwerk (Eiffing 2015, 617).

Die Turmhelme

Aufgrund ihrer der exponierten Lage
geschuldeten starken Reparaturbediirf-
tigkeit und entsprechend grofden Pri-
senz in den schriftlichen Quellen be-
dirfen die Turmhelme einer gesonder-
ten Beschreibung. Lange Zeit waren sie
wohl vorwiegend mit Blei- und Zinn-
platten gedeckt. So wurde in den 1520er
Jahren der Helm eines Westturms mit
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Blei repariert und die Zinndeckung ei-
nes weiteren Turmes ersetzt. Das heute
nicht mehr vorhandene Mitteltiirmlein
auf dem Langhaus besafd zur Mitte des
16. Jahrhunderts wohl ebenfalls eine
Zinndeckung (Ruderich 2015b, 227-
229). In den 1620er Jahren wurden
mehrere Turmhelme mit Bleitafeln aus-
gebessert. Fiir Verzierungen wurde
Stanniol verwendet (Ruderich 2015c,
235; 240f).

Das heutige Bild der vollstindig mit
Kupfer  beschlagenen = Turmhelme
(Exner 2015b, 375) kann erstmals fiir
die spaten 1760er Jahre geltend ge-
macht werden: Schon in den 1750er
Jahren auftretende Probleme mit den
Turmhelmen hatten 1763 die Anbrin-
gung verschieferter Dicher als Wetter-
schutz notwendig gemacht. Solche fan-
den erstmals 1551 Erwdhnung, zu die-
sem Zeitpunkt noch schindelgedeckt
(Ruderich 2015b, 229; Ruderich 2015c,
250). Von 1765/66 bis 1768 wurde das
Dachwerk der Tiirme neu errichtet und
wurden die Turmhelme mit Kupfer-
platten beschlagen (Neukam 1963, 494
—499; Eifling 2015, 626—627). Die bishe-
rige Dachhaut der Tiirme bestand zu
knapp drei Vierteln aus Zinn, knapp ei-
nem Viertel aus Blei und aus wenig
Kupfer (Neukam 1963, 493f). In der
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die
kupferne Dachhaut der 1760er Jahre
durch eine gleichen Materials ersetzt
(Pfister 1896, 17).

Die Dacher des Domes heute

Das heutige Erscheinungsbild der Dai-
cher geht in weiten Teilen auf die be-
reits erwidhnten spitbarocken Umbau-
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und Sanierungsmafinahmen zuriick, in
deren Zeit die meisten Dachwerke iiber-
wiegend datiert werden konnen (Eifling
2015, 612; 617; 625-627). Ausnahmen
sind das der Ostapsis, welches im We-
sentlichen auf das frithe 16. Jahrhundert
zuriickgeht (z. T. 1509/10 (d); s. o., Ei-
Ring 2015, 617), und jenes der Westap-
sis, das sich sogar bis weit ins 14. Jahr-
hundert zuriickdatieren lisst (1337/38
(d); s. 0., Eifling 2015, 614-616).

Weite Teile der Dachhaut bestehen aus
einer Schieferdeckung nach sogenann-
ter Deutscher Schablone. Ausnahmen
bilden lediglich die mit Schiefer nach
altdeutscher Art gedeckte Ostapsis, die
mangels einheitlicher Schablone frei
zugehauenen Schieferplatten mussten
dabei der Grofle nach sortiert und am
Trauf mit den grofiten Stiicken begin-
nend verlegt werden (Fingerhut 1982,
21-25; 32), sowie siidliches Seitenschiff
und Gertrudenkapelle mit einer Seg-
mentbiberschwanz-Doppeldeckung. Bei
letzterer ist allerdings eine vorherige
Schieferdeckung anhand von Funden
noch nachweisbar. Hinzu kommen die
kupferbeschlagenen Turmhelme (Exner
2015b, 373-375).

Schlussbemerkungen

Der heute recht einheitliche Anblick der
Dachflichen des Domes ist also vor allem
ein Resultat des 18. Jahrhunderts, wih-
rend fiir vorherige Jahrhunderte ein deut-
lich vielfiltigeres Bild gezeichnet werden
muss — zuriickzufiihren vor allem auf die
stindig notwendigen Reparaturen. Fiir
die mittelalterlichen Vorgingerbauten des
heutigen Domes ist das Bild mangels aus-
reichender Quellen weit unvollstindiger.
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Die ,kleinen Funde“ konnen insgesamt
nur in vergleichsweise geringem, aber
dennoch nicht zu unterschitzenden Ma-
e ihren Beitrag zur Erforschung der
Entwicklung der Dicher der Kirchen-
bauten auf dem Domberg im Laufe der
Zeit leisten; sie treten in ihrer Wichtig-
keit vor allem ab der Frithen Neuzeit
hinter die schriftlichen Quellen und bau-
forscherischen Untersuchungsergebnis-
se zuriick.
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